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TECHNICKY LIST
Montazni lepidlo na parapety bilé 5 a 12 kg
. vyr. 14580, 39948

Montazni lepidlo na parapety bilé
C. vyr. 14580 kbelik 5 kg
C. vyr. 39948 kbelik 12 kg
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Technické zkousky

Vyrobek byl testovén akreditovanou zkugebni laboratofi dle CSN EN ISO/IEC 17025 Ceskym
institutem pro akreditaci 0.p.s. TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. dle norem:
. CSN EN ISO 6270-1 Zkouska protikorozni odolnosti proti kondenzaéni vodé

. CSN 73 2577 : 1982 Zkouska pridrznosti povrchové Upravy stavebnich konstrukci k podkladu
o CSN 73 2579 : 1982 Zkouska mrazuvzdornosti povrchové Upravy stavebnich konstrukci

Vynatek z Protokolu ¢. 010-028113:
7. Zavér:
Ani u jednoho typu exponovaného plechu se nevyskytly puchyie ani koroze. U titanzinkového
plechu neoSetfeného Dlouhodobym zakladnim antikoroznim nat&rem doslo po expozici
v kondenzaéni komofe k oxidaci povrchu(vytvofeni bilého povlaku - viz Obrazek &.1 a €. 6).
Z obrazkil €. 3, 4, 7 a ¢&. 8 je vidét, Ze MontaZni lepidlo na parapety nema vliv na vznik koroze
u oSetfenych a neoSetfenych dodanych plechd.

POPIS VYROBKU:
Neobsahuje rozpoustédla, akrylatové-disperzni lepidlo na vodni bazi, vytvrzeni vyschnutim,
fyzikalné vysychavé stavebni lepidlo.

VLASTNOSTI VYROBKU:

= urceno k pFimému zpracovani
neobsahuje rozpoustédia
mnohostranné pouzitelné

po vyschnuti mrazuvzdorné
pretiratelné

odolné proti UV zareni
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OBLASTI POUZITI:

K lepeni pozinkovanych a titanzinkovych plechl, parapetl, obklad{, polystyrenu, dfevénych desek,
podlahovych list, pénovych hmot, atd. na cihly, beton, omitku, maltu, dfevo, hlinikové a médéné
plechy.

BARVA:
Krémova

FORMA DODANI:

C. vyrobku Obsah ks/karton
39948 12kg 1
14580 5 kg 1

POKYNY PRO ZPRACOVANI:

Lepené plochy musi byt ocisténé a nosné. Prach, mastnota, oleje a uvolnéné Casti musi byt
odstrané&ny. Podklad muzZe byt vlhky, ale nesmi byt mokry. U poréznich a velmi savych podkladd
by mély byt lepené plochy predem natfeny vodou zifedénym montaznim lepidlem (1 dil montazniho
lepidla a 2 dily vody). Zakladni natér nechat odvétrat a na jesté vihky podklad nanést lepidlo. P¥i
pouziti na jednostranné lakované dfevo (viditelnd plocha) aplikujte na nelakovanou plochu (lepena
plocha) zakladni natér, aby se zabranilo zkrouceni dfeva vlivem vlhkosti lepidla. Za desté, pfi
hrozicim desti a pfi mlze nelepte. Voda ovliviiuje ¢i znemozniuje potfebnou pfilnavost. Také vysoka
vzdusna vilhkost (pres 65%) prodluzuje dobu vytvrzeni lepidla. PFfi venkovnim pouziti chrarite pred
trvalym plsobenim vody. Vyvarujte se kondenzaci vodni pary v oblasti lepeni. Dehet a podklady
obsahujici bitumen stejné jako sadra, neupravené, korozi ohrozené kovy a nékteré umélé hmoty
(napf. PE a PP) jsou jako podklad nevhodné. PFi lepeni titan-zinkovych plechl je ddlezité, aby
lepidlo pred vytvrzenim bylo naneseno tak, aby nevznikla ve spafe uzaviena dutina, kde by mohlo
dochazet ke kondenzaci vodnich par.

Akrylatové-lepidlo by nemélo byt pouZivano v dosahu pldy a vody. ProtoZe vytvrzeni lepidla je
zavislé na vyparovani v ném obsazené vody, musi byt zajisténo, ze alespon jedna lepena plocha je
dostatecné sava.

LEPENI:

PFi praci s kbelikem pouzivat ozubenou Spachtli. Lepidlo nanaset jednostranné, bodové nebo
v prouZcich - aplikace ozubenou $pachtli. Slepeni sedlovym zplsobem okamzité pfitlacit. Lepena
mista zatiZit az po dikladném vytvrzeni.

Z poznatk( z praxe doporucujeme provadét lepeni parapetnich plechl jednostrannym nanesenim
lepidla ozubenou Spachtli. Prouzky lepidla vedte kolmo od hrany okna v doporuéené tloustce vrstvy
lepidla.

SPOTREBA LEPIDLA:
Spotfeba lepidla je zavisld na povaze/hrubosti lepenych ploch/podkladu. Smérna hodnota 250 az
500g/m2. Tloustka vrstvy lepidla 0,5 az 1 cm.

CISTENI:
Cerstvé montéazni lepidlo mize byt smyto s pomoci vody. Vytvrzené lepidlo mize byt odstranéno
pouze mechanicky nebo rozpoustédly.

ZPRACOVANI ODPADU:
Prohlédnéte si etiketu vyrobku.

DULEZITE UPOZORNENI:
Vyrobek nepodléha povinnosti oznacovani. Dodrzujte obvykla preventivni opatfeni jako pfi styku
s chemikaliemi. Chrarite pokozku a oci. Vyrobek se nesmi dostat do rukou détem.

Dalsi upozornéni k bezpecnosti vyrobku a manipulaci s nim se dozvite etiketé vyrobku.
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TECHNICKE UDAJE:

Vlastnosti Norma Hodnota

Hustota DIN 53217-T2 1,6-1,75 g/cm3

Tvrdost Shore A DIN 53505 30-50

Tvoreni Skraloupu (normalni klima 23/50) 6-10 min.

Vytvrzeni (normalni klima 23/50) 2-4 mm/den

Pripustna celkova deformace - spara 7%

E-Modul-100 DIN 52455-NWT-2-A1-100 |0,1-0,15 N/mm?2
tj. 10kg/ m?2

Taznost pri pretrzeni DIN 52455-NWT-2-A1 150%

Zatizeni na mezi pevnosti v tahu DIN 52455-NWT-2-A1 0,2 N/mm?2 tj.

20kg/ m2 - kriticka
hodnota

Snasenlivost natéru ano

Teplotni odolnost (po vytvrzeni) -20 az +80°C
Teplota pFi zpracovani +5 az + 40°C
Skladovatelnost (za sucha a pfi 10-25°C) 24 mé&sicl

Upozornéni pro uzivatele:

Udaje obsazené v tomto materiélu jsou vysledkem nasich poznatkll a ocekavani. Odpovidaji nasim
nejlep$im znalostem a jsou uréeny pro poradenstvi nagim zakaznikim. Pokladejte je v&ak jen jako
nezavazné pokyny. Dbejte ochrannych autorskych prav tfetich stran. Informace mohou

v ojedinélych pfipadech nahradit predvyzkum, ktery je pro planované pouZiti jednotlivych vyrobkd
nezbytny. Kromé toho by mélo byt v kazdém pripadé ovéreno, zda vyrobek odpovidd danym
zdkonnym predpisim.
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